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ATTERBERG LIMITS (PRUEBA DE LÍMITE DE LÍQUIDO) EQUIPO DE PRUEBA DE LÍMITE
DE LÍQUIDO, ASTM - H-4234

Límites de Atterberg (Prueba de límite de líquido)

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D4318, ASTM D3282, AASHTO T89, AASHTO T90

Límites de Atterberg (Prueba de límite de líquido)
La prueba de límite de líquido determina el contenido de agua en el que el suelo cambia de un estado líquido a un
estado plástico. Se determina utilizando los dispositivos de esta página. Para realizarlo, se coloca una muestra de
suelo en la taza de la máquina de límite de líquido y se separa en dos mitades con una herramienta de ranurado. A
continuación, se gira la manivela de la máquina para que la copa que contiene la muestra golpee la base de la
máquina de prueba. El número de golpes se registra hasta que las dos mitades fluyen juntas y cierran el surco.

H-4234:
Recomendado para realizar pruebas de límite de líquidos de acuerdo con las especificaciones ASTM. Incluye 1 unidad
de: máquina de límite de líquidos H-4230 ASTM, plato mezclador H-4930.250, espátula H-4904, cilindro graduado
H-4915.025 y un paquete de latas de muestra H-1350.3A de 48.

H-4235:
El mismo conjunto que el anterior, excepto que tiene máquina con contador. Incluye 1 unidad de: máquina de límite
de líquido H-4228 ASTM, plato mezclador H-4930.250, espátula H-4904, cilindro graduado H-4915.025 y un paquete
de latas de muestra H-1350.3A de 48.
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https://www.humboldtmfg.com/astm/D4318.html
https://www.humboldtmfg.com/astm/D3282.html
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/laboratorio-de-suelos/limite-liquido-limites-de-atterberg/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/cemento/pruebas-de-prisma/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

H-4234
Atterberg Limits (Prueba de límite de líquido) Equipo de prueba de límite de líquido, ASTM

H-4235
Atterberg Limits (Prueba de límite de líquido) Equipo de prueba de límite de líquido, ASTM con contador

Código del Producto

H-4234
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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